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« New mathematical formulation of Laplace and Young equation in the case of the contact between a drop and cylindrical fiber », 

International Conference an Advanced Composites (ICAC 98), December 15 - 18, 1998, Hurgada, Egypt, pp. 191-200.

91. T. HAMIEH, M. REZZAKI  et J. SCHULTZ, 

« Etude de l'adsorption de PMMA sur SiO2 et mise en évidence des transitions vitreuses et locales par CGI à dilution infinie », 

XXIV Journées d'Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 1998, Nancy, France, pp 77-80. 

92. T. HAMIEH, 

«A new method to calculate the surface potential of an air bubble moving along an inclined surface», 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, September 1998, Washington, USA, pp.211-212.
93. T. HAMIEH, M. REZZAKI et J. SCHULTZ, 

« Determination of glass transition temperatures of adsorbed stereoregular PMMA by inverse gas chromatography at infinite dilution », 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, September 1998, Washington, USA, p.p. 96-97
94. T. HAMIEH, 

« Different methods to determine the surface areas of polar molecules adsorbed on solid surfaces », 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, Septembre 1998, Washington, USA, p.p. 210-211.
 Year 1999

95. T. HAMIEH et A. BRILLARD, 

« Influence de la géométrie du solide sur les équations de Laplace et Young, application à l’étude du contact d’une goutte sur une fibre cylindrique »,       

XXVièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 11 et 12 Mars 1999, Annecy, France, pp.107-113.

96. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of Laplace and Young equations in the case of the contact between a drop and fibre », 

12th International Conference on Composite Materials (ICCM-12), July 5 - 9, 1999, Paris, France, p.p. 528-530

97. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« The inverse gas chromatography, a powerful technique to the determination of the second ordre transitions of polymers adsorbed on oxides : application to the adsorption of PMMA on alumina and silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, Septembre, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt, pp. 1-15.

98. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ, 

« Investigation of second order transitions to study modified PMMA surfaces adsorbed onto silica by IGC at infinite dilution », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
99. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz, 

« Stereospecificity in the adsorption of PMMA on silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, Septembre, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt, pp. 16-21.

100. T. HAMIEH, M. REZZAKI, et  J. SCHULTZ, 

« Etude des isothermes d'adsorption de poly(méthacrylate) de méthyle (PMMA) sur alumine et silice par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie », 

XXVièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 11 et 12 Mars 1999, Annecy, France, pp. 218-222. 
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101. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical modeling of the contact  between a liquid drop and a cylindrical fibre», 

XXVIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 23 et 24 Mars 2000, Marseille, France, pp. 260-264. 

102. T. HAMIEH, 

« New progresses in the inverse gas chromatography technique to the determination of acid-base properties of solid substrates (oxides, carbon fibres and polymers) and the transition temperatures of polymers », 

XXVIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 23 et 24 Mars 2000, Marseille, France, pp.67-71. 

103. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban. pp. 454-460.

104. B. HAUSSY, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 
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Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban. pp. 127-141.
105. T. HAMIEH, 

« New methods to the determination of acid-base constants of solid substrates (oxides and carbon fibres) and of the transition temperatures of polymers adsorbed on oxides ».  

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban. pp. 92-100.

106. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz,

« Influence du solvant sur l’adsorption stéréospécifique sur la silice de PMMA stéréoréguliers », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban. pp. 584-589.

107. T. HAMIEH, M. Zoaeter, Y. Baalbaki, H. Haïdara, G. Reiter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Caractérisation physico‑chimique et électriques des polymères conducteurs », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh,  Beyrouth, Liban. pp. 461-472.

108. T. HAMIEH, 

« Relations between the various interaction forces of an air bubble moving along an inclined surface », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban. pp. 445-453.

109. M. MAGNO, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Multiscale constitutive law of fabric using pseudo-differential operator», Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban. pp. 524-530.
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110. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

First MIT Conference on Computational and Solid Mechanics, June 12-14, 2001, Cambridge, USA, Edited by MIT Conference, p.1-4.

111. T. HAMIEH, M. GOUIDER et M. NARDIN, 

«Etude des propriétés superficielles des matériaux textiles en verre par chromatographie gazeuse inverse», 

XXVIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 22 et 23 Mars 2001, Montpellier, France. 

112. T. HAMIEH, 

« A Rational Tentative to Model Some Phenomena in Chemistry of Materials, 

Eighth International Conference on Composites Engineering », ICCE/8, 5 à 11 Août 2001, Tenerife Island, Spain.

113. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ,  

« Study of Specific Entropy of Adsorption and Acid-base Properties of Some Oxides and/or Polymers Interacting with some Model Organic Molecules », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

114. T. HAMIEH, Y. Baalbaki,  M. Zoaeter, et J. Schultz, 

« Electrical and Physico-chemical Properties of Nanolayers of Conducting Polyaniline-Polystyrene or Camphor Sulfonic Acid Blends », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

115. T. HAMIEH and  J. SCHULTZ, 

« New approach to characterise physicochemical superficial properites of solid substrates by IGC at infinite dilution », 

1st International Conference on Inverse Gas Chromatography (IGC), les 16-19 Septembre, 2001, Londres, Grande Bretagne.

116. T. HAMIEH, 

« Caractérisation superficielle des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie: approche critique et modélisation », 

Deuxième Colloque International en Sciences et Génie des Matériaux, (CISGM2),les 13 et 14 novembre 2001, Annaba, Algérie.

 Year 2002

117. T. HAMIEH, M.-B. FADLALLAH, M. KODEIH and A. ZAIOUR, 

« Study of the effect of the tacticity of a polymer adsorbed on some oxides on the specific entropy change by inverse gas chromatography. Application to the adsorption of PMMA on alumina and silica, 

XXVIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases (JEEP), 20 et 21 Mars 2002, Agadir, Maroc.

118. T. HAMIEH, 

« New determinations of the surface areas of some molecules adsorbed  on solid surfaces. Consequences on the calculation of the surface energy of a solid.», 

XXVIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 20 et 21 Mars 2002, Agadir, Maroc.

119. T. HAMIEH, 

« Physicochemical characterization of silica and of PMMA/silica system by using inverse gas chromatography at infinite dilution », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
120. T. HAMIEH, 

« Relations between the surface energy of some metallic hydroxides or oxides and their zero charge points or their isoelectrical points », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
121. T. HAMIEH, 

« Determination of electron donor and acceptor numbers of ZnO, MgO and some clay samples by zetametry in organic medium – Proposition of a new method », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
 Year 2003

122. T. HAMIEH, J. Toufaily. 

“Determination of surface thermodynamic properties of polyaniline (in conducting or non-conducting forms) by using IGC technique at infinite dilution”. 

34èmes Journées de Calorimétrie et d’analyse Thermique (JCAT 34), Mulhouse, 20-22 mai 2003. P.47.

123. T. HAMIEH, 

« New mathematical modeling of the contact of a liquid on a cylindrical fiber », 

CCC2003, Italy, 2003.

124. J. Toufaily, T. HAMIEH,  M. Soulard, J.-L. Guth, J. Patarin, g. Baydoun, D. naoufal, M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, A. hoteit, L. Sierra.  

« Epoxydation du cyclohexène  sur des nouveaux catalyseurs à base de silice mésoporeuse organisée ». 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France. pp. 183-186.

125. T. HAMIEH, 

J. Toufaily, M. Soulard, J.-L. Guth, T. HAMIEH, M.-B. Fadlallah,  

Etude par RMN MAS liquide de 31P de l’évolution des solutions d’acide 12-tungstophosphorique (ion de Keggin) en fonction du pH, de la dilution et du temps. 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases,  2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France. pp. 189-191.

126. T. HAMIEH, J.-M. Saiter,  

Study of the transition phenomena of poly ((-n-propyl) methacrylates adsorbed on silica by inverse gas chromatography (IGC), 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France. pp. 184-188
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127. T. HAMIEH, J.–M. SAITER, J. TOUFAILY,  M.-B. FADLALLAH, M. KODEIH, S. ABDESSATER, G. MAGED, 

Détermination, par CGI à dilution infinie, des propriétés superficielles, transitions vitreuses et locales du poly((-n-pentyl) acrylate de méthyle adsorbé sur de la silice, 

38e Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique (JCAT07), Montpellier, 6, 7 et 8 juin 2007

128. T. HAMIEH, 

« Nouvelle voie de détermination des transitions du second ordre dans les polymères à l'état massique ou l'état adsorbé », Premier Colloque International de Chimie CIC-1, Batna, 21-23 novembre 2007,  Algérie. p.p. 1-10.
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129. J. Toufaily, T. HAMIEH and M. Soulard,
Catalytic Activity of Novel Organic-Inorganic Hybrid Mesoporous Materials Based on Polyoxometallates Functionalized Silica, Soumis au colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

130. T. HAMIEH,

New Model to Characterize Physicochemical Properties of Porous Materials by Inverse Gas Chromatography at Infinite Dilution, Soumis au colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

131. J. Toufaily, K. Tawbi, B. Lebeau, M. Soulard et T. HAMIEH,

Mixed Micelles for Direct Incorporation of Transition Metals into Organized Mesoporous Silica, Soumis au Colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

Edition of books and proceedings of international conferences

132. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding des résumés du Deuxième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM2), Volume 2, Beyrouth, Liban,  2000

133. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding des articles du Deuxième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM2), Volume 2, Beyrouth, Liban,  2000
134. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding des résumés du Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), Volume 3, Beyrouth, Liban,  2002

135. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding des articles du Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), Volume 3, Beyrouth, Liban,  2002

136. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding des résumés du Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), Volume 4, Beyrouth, Liban,  2004

137. T. HAMIEH,  Editor  

Journal de Physique IV, Proceeding des articles du Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), Volume 4, Paris, 2005, ISBN : 2-86883-824-3.

138. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding of Abstracts of the Fifth International Conference on Material Sciences (CSM5), Volume 5, Beirut, Lebanon, 2006

139. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding of Papers of the Fifth International Conference on Material Sciences (CSM5), Volume 5, Beirut, Lebanon, 2006

140. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding of Papers of the Six International Conference on Material Sciences (CSM6), Volume 6, Beirut, Lebanon, 2008

141. T. HAMIEH,  Editor  

Proceeding of Papers of the Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), Volume 6 Beirut, Lebanon, 2010

Invited Speaker

142. T. HAMIEH, 

“Interactions entre particules chargées en présence d’électrolytes dissymétriques et influence de la charge et du potentiel de surface sur la stabilité des suspensions diluées ou concentrées”, Mulhouse, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, 28 juin 1994.
143. T. HAMIEH, 

“Etude critique des différentes méthodes utilisées en chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie: essai de modélisation”, Université Libanaise de Beyrouth, Faculté des Sciences, Section 1, Beyrouth,  Liban, 14 Mars 1995.

144. T.  HAMIEH, 

“Influence de la valence d’électrolytes dissymétriques sur la charge et le potentiel de surface d’une sphère chargée”, Besançon, Université de Franche-Comté, 11 avril 1995.

145. T. HAMIEH, « Interactions solide-fluide », 

Premier Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux, Beyrouth 10-13 octobre 1996. (Conférence plénière)

146. T. HAMIEH, 

« Modélisation de la théorie de la double couche électrique, application à l’étude de la stabilité des suspensions colloïdales diluées ou concentrées : étude d’un cas industriel », Université Libanaise de Beyrouth, Faculté des Sciences, Section 1, Beyrouth, Liban, 13 décembre 1996.
147. T. HAMIEH, 

« Chromatographie en phase gazeuse inverse, énergie de surface, interactions spécifiques et aires des molécules adsorbées : essai de modélisation », Université Libanaise de Beyrouth, Faculté des Sciences, Section 1, Beyrouth, Liban, 18 décembre 1996.
148. T. HAMIEH, 

« Existence et unicité d’une solution de l’équation différentielle non linéaire aux dérivées partielles de Poisson-Boltzmann », Université Libanaise de Beyrouth, Faculté des Sciences, Section 1, Beyrouth, Liban, 20 décembre 1996.
149. T. HAMIEH, 

« Potentiel zéta des dispersions et émulsions colloïdales : application au domaine cosmétique », Journée sur le potentiel zéta et ses applications en cosmétique, 28 janvier 1997, Société Française de cosmétologie, Paris, France, (Conférence plénière).

150. T. HAMIEH, 

« Some new results on electrical double layer in the case of charged spherical particles in presence of dissymetrical electrolytes : study of an industrial case », Cairo University, Faculty of Sciences, Chemistry Department, 3 avril 1997, Cairo, Egypt.
151. T. HAMIEH, 

« Study of the physico-chemical superficial properties of some oxide and polymer surfaces by inverse gas chromatography at infinite dilution », Cairo University, Faculty of Sciences, Chemistry Department, 3 avril 1997, Cairo, Egypt.

152. T. HAMIEH, 

« Analyse des propriétés physico-chimiques du PMMA adsorbé sur de l’alumine à différents taux de recouvrement par chromatographie gazeuse inverse », 14 avril 1997, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Tunisie.

153. T. HAMIEH, 

« Some new results in mathematical modeling of some phenomena in physical chemistry, March 30, 1998, Department of Mechanical Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.

154. T. HAMIEH, 

« Modélisation mathématique des équations de Laplace et de Young dans le cas de contact d’une goutte avec une surface cylindrique », Laboratoire de Physique des Matériaux, Beyrouth, Université Libanaise - Faculté des Sciences, 12 Mai 1999.

155. T. HAMIEH,  

« Détermination, par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie, des transitions vitreuses et propriétés acido-basiques des polymères massiques ou adsorbés sur silice ou alumine ». Laboratoire des Milieux Désordonnés et Hétérogènes, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 3 décembre 1999.

156. T. HAMIEH, 

« Le potentiel zéta et ses applications », Université Libanaise, Faculté des Sciences, Département de Chimie, Beyrouth, Liban, 21 décembre 2000.

157. T. HAMIEH, 

« caractérisation superficielle des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie: approche critique et modélisation », Deuxième Colloque International en Sciences et Génie des Matériaux, (CISGM2), les 13 et 14 novembre 2001, Annaba, Algérie. (Conférence plénière)

158. T. HAMIEH, 

« Modélisation des méthodes chromatographiques pour l’étude physico-chimique des surfaces solides : proposition d’un nouveau protocole d’étude de la chromatographie gazeuse inverse », 26 mai, 2003, Laboratoire LACCO-UMR 6503, ESIP, Poitiers, France.

159. T. HAMIEH, 

« Nouvelle voie de détermination des transitions du second ordre dans les polymères à l'état massique ou l'état adsorbé », Conférence plénière au Premier Colloque International de Chimie CIC-1, Batna, 21-23 novembre 2007,  Algérie.

Communications and abstracts in National and International Conferences
 Year 1984

160. T. HAMIEH, 

“Etude des propriétés de surface des charbons : potentiel zêta et charge de surface, 

Congrès du GRECO “Charbon”,  ENSIC Nancy, 8-12 octobre 1984. pp.1-5.

 Year 1985

161. B. SIFFERT et T. HAMIEH, 

“ Influence des impuretés minérales sur la charge de surface des particules de charbon en milieu aqueux “, 

Congrès du GRECO “Charbon”, Orléans, 13 et 14 novembre 1985, pp.7-8.

 Year 1988

162. T. HAMIEH, 

“Utilisation des phosphates dans le domaine des suspensions colloïdales comme stabilisants forts“, 

Journées d’Etude sur l’Utilisation du Phosphate Naturel dans la Nutrition Végétale et Animale, Tebessa (Algérie ), EN-FERPHOS, 8-10 mars 1988, pp.1-3. 

 Year 1989

163. T. HAMIEH, 

“Etude comparative des propriétés physico-chimiques des surfaces solides des différents charbons connus“, 

1er Séminaire National sur la Géotechnique Minière, Tebessa (INES et EN-FERPHOS), Algérie, 20-22 mai 1989, p.18.

 Year 1990

164. T. HAMIEH, 

“Equations d’état des films bidimensionnels”, 

Formula II, 2ème Forum International Physico-Chimique de la Formulation et Applications, 17-19 Octobre 1990, Toulouse, France, p.87.

 Year 1991

165. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

« Preparation of stable and fluid coal-in-water concentrated suspensions. Effects of salts, alkalis and dispersants on coal particles surface potential and charge ». 

7th International Conference Surface and Colloid Science (ICSCS) - Compiègne, France, 7 - 13 Juillet, 1991, pp. 544-545.

166. T. HAMIEH and B.SIFFERT, 

“Acid-base superficial coal groups determination in water (point of zero charge), 

4ème Congrès de la Société Française de Chimie, Strasbourg, France, 17-20 Septembre 1991, p.106.

167. T.  HAMIEH and B.  SIFFERT, 

“Study of the interaction energy between particles in suspension : application to coal-water suspensions”, 

“Journées de Chimie-Physique : de l'agrégat à la  surface modifiée”, E.N.S.C.P. 21 - 23 Mai 1991, Paris, France, p.23.

168. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

“Approximate resolution of the Poisson-Boltzmann equation for a charged particle in presence of dissymetric electrolytes. 

“Journées de Chimie-Physique : de l'agrégat à la  surface modifiée”, E.N.S.C.P. 21 - 23 Mai 1991, Paris, France, p.24.

 Year 1992

169. T. HAMIEH et B. SIFFERT, 

“ Etude du "Modèle Classique” de Poisson-Boltzmann dans le cas des particules colloïdales sphériques : proposition d’un modèle sphérique", 

Journée de modélisation moléculaire, Société Française de Chimie, Institut de Chimie, ULP,  19 mai 1992, Strasbourg, France.

 Year 1993

170. T. HAMIEH, 

“ Simple Model Study of Adsorption of Gas on Solids”, 

6th International Conference on Organized Molecular Films, 4-9 juillet 1993, Trois-Rivières, Québec, Canada.

 Year 1994

171. T. HAMIEH, V. MAZAN and J. SCHULTZ, 

«  Cross-Sectional Areas of Polar Molecules Adsorbed on a Model Solid Surface by Using the Inverse Gas Chromatography », 

Second European Conference on Adhesion, EURAD’94, Mulhouse 12-15 Septembre 1994.

 Year 1995

172. T. HAMIEH, A. BRILLARD  and  J. SCHULTZ, 

“Some results concerning the Poisson-Boltzmann equation in Physical-Chemistry”, 

Partial Differential Equations. Application in the Mechanics of Adhesion, EUCOR, 19-21 April 1995, Mulhouse, France. pp. 85-87.

173. T. HAMIEH,  

“Nouvelles considérations sur la théorie de la double couche électrique en présence d’électrolytes dissymétriques”, 

Journées d’Electrochimie 95, 29-30 Mai 1995, Université Louis Pasteur, Strasbourg, France, thème CA,  pp.6-7.

174. T. HAMIEH, M. NARDIN, M. RAGEUL-LESCOUET et  J. SCHULTZ, 

« Estimation of the surface properties of some metal oxide surfaces by inverse gas chromatography and zeta potential measurements », 

8èmes Journées d’Etude sur l’Adhésion, JADH’95, La colle sur Loup 15-20 octobre 1995.

175. T. HAMIEH et J. SCHULTZ, 

« Etude critique des différentes méthodes  utilisées en chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie », 

Congrès sur « les chromatographies et techniques apparentées », SEP 95, edité par EURADIF, 7-9 Février 1995, Lyon, France.

 Year 1996

176. T. HAMIEH, 

“Interactions solide-fluide”, 

Premier Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux, 10-13 octobre 1996, Beyrouth, Liban.

177. M. REZZAKI, T. HAMIEH, Y. GROHENS et J. SCHULTZ, 

« Etude par CGI à dilution infinie des propriétés superficielles de PMMA, de l’alumine et de PMMA adsorbé sur l’alumine », 

Graines d’Adhésion, 22-24 juin 1996, Mulhouse, France. 

 Year 1997

178. T. HAMIEH, 

« Modélisation mathématique de quelques phénomènes intervenant en Chimie-Physique », 

37 th Science Week, Damascus, Syria, 1997.

179. T. HAMIEH, 

« Potentiel zéta des dispersions et émulsions colloïdales : application au domaine cosmétique », 

Journée sur le potentiel zéta et ses applications en cosmétique, 28 janvier 1997, Société Française de cosmétologie, Paris, France.

180. T. HAMIEH, 

« Modélisation mathématique de l'équation non linéaire de Poisson-Boltzmann dans le cas des molécules d’ADN et des particules sphériques en présence d'électrolytes dissymétriques », 

Premier Colloque Franco-Libanais sur la Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l’Ingénieur, Faculté d’ingénierie - ESIB de l’université Saint-Joseph, 7-10 avril 1997, Beyrouth, Liban.

181. Y. GROHENS, M. BROGLY, T. HAMIEH, M. REZZAKI, C. LABBE et J. SCHULTZ,

"Glass transition and conformational energy of stereoregular PMMA at the interface", 

Fifth Chemical congress of North America, November 11-15, 1997, Cancun, Mexico.

 Year 1998

182. M. REZZAKI, T. HAMIEH, et J. SCHULTZ, 

« Etudes des Propriétés Physico-Chimiques des Surfaces et Interfaces. Application à l'Adsorption de PMMA sur Al2O3 et SiO2 » 

Journée de l’Ecole Doctorale, Université de Haute Alsace, 28 Mai 1998, Mulhouse, France.

 Year 1999

183. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of Laplace and Young equations in the case of the contact between a drop and fibre », 

12th International Conference on Composite Materials (ICCM-12), July 5 - 9, 1999, Paris, France, p. 528.

184. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Characterization of the contact between a drop and vertical fibre : application to adhesion phenomena », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
185. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« The inverse gas chromatography, a powerful technique to the determination of the second ordre transitions of polymers adsorbed on oxides : application to the adsorption of PMMA on alumina and silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, Septembre, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt.

186. T. HAMIEH, T. ELZEIN, M-E. GODARD, J-M. SAITER, C. BUNEL and J. SCHULTZ,

« Study of the physico-chemical properties of poly((-n-alkyle) methacrylates by inverse gas chromatography at infinite dilution », 

30èmes Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, 18-20 mai 1999, Toulouse, France.
187. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ, 

« Investigation of second order transitions to study modified PMMA surfaces adsorbed onto silica by IGC at infinite dilution », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
188. T. HAMIEH, 

« Characterization of acidic and base superficial properties of some metallic oxides, carbon fibres and polymers », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
189. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz, 

« Stereospecificity in the adsorption of PMMA on silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, Septembre, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt.

190. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« La chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie, une technique puissante pour la détermination des transitions bêta, vitreuses et liquide-liquide des polymères massiques ou adsorbés », 

Congrès SEP’99, Techniques Séparatives et Couplages, 30/31 mars et 1er avril 1999, Lyon, France.
191. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« Etude des propriétés acide-base de poly(méthacrylate) de méthyle (PMMA) adsorbé su alumine et sur silice par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie » 

Congrès SEP’99, Techniques Séparatives et Couplages, 30/31 mars et 1er avril 1999, Lyon, France.
192. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Modélisation mathématique des surfaces axisymétriques : application à l’étude de l’interaction liquide - fibre cylindrique », 

Journée de l’Ecole Doctorale: « Sciences : de la molécule aux matériaux et aux systèmes », Université de Haute Alsace, 19 Mai 1999, Mulhouse, France.

193. M. Zoaeter, T. HAMIEH, A. Brillard, A. Hijazi, J. Charara, et H. Abbas, 

« caractérisation physico-chimique des films plastiques conducteurs », 

Réunion du comité CEDRE, 29 et 30 mai 1999, Beyrouth, Liban.

 Year 2000

194. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.

195. B. HAUSSY, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Modélisation mécanique des structures tissées : une approche des lois de comportement », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.
196. T. HAMIEH, 

« New methods to the determination of acid-base constants of solid substrates (oxides and carbon fibres) and of the transition temperatures of polymers adsorbed on oxides ».  

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban.

197. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz,

« Influence du solvant sur l’adsorption stéréospécifique sur la silice de PMMA stéréoréguliers », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.

198. T. HAMIEH, M. Zoaeter, Y. Baalbaki, H. Haïdara, G. Reiter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Caractérisation physico‑chimique et électriques des polymères conducteurs », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh,  Beyrouth, Liban.

199. T. HAMIEH, 

« Relations between the various interaction forces of an air bubble moving along an inclined surface », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban.

200. M. MAGNO, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Multiscale constitutive law of fabric using pseudo-differential operator», Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban. 

201. T. HAMIEH, 

« Etude physico-chimique de l’interface solide - liquide : structure de la double couche électrique en milieux aqueux et organique », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

202. T. HAMIEH, 

« Le charbon est-il une source d’énergie polluante ou non ? Proposition d’une méthode d’optimisation de mise en suspension de charbon broyé dans l’eau », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

203. T. HAMIEH, 

« Modélisation des paramètres d’adsorption des gaz sur des substrats solides : application à la dépollution industrielle », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

204. A. JADA et T. HAMIEH, 

« Déplacement des asphaltes retenus sur les argiles par les tensioactifs : application à la dépollution des nappes phréatiques », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

205. Y. Baalbaki, T. HAMIEH, M. Zoaeter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Propriétés électriques et structurales des nanocouches de polyaniline dopée ». 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

206. Y. BAALBAKI, T. HAMIEH, M. Zoaeter, A. ALAEDDINE et J. SCHULTZ, 

« Mise en évidence de l’effet Fowler-Nordheim des nanocouches de polyaniline dopée », 

Congrès GFP 2000, 23 juin 2000, Mulhouse, France.

 Year 2001

207. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

First MIT Conference on Computational and Solid Mechanics, June 12-14, 2001, Cambridge, USA, Edited by MIT Conference.

208. T. HAMIEH, 

« A Rational Tentative to Model Some Phenomena in Chemistry of Materials, 

Eighth International Conference on Composites Engineering », ICCE/8, 5 à 11 Août 2001, Tenerife Island, Spain.

209. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ,  

« Study of Specific Entropy of Adsorption and Acid-base Properties of Some Oxides and/or Polymers Interacting with some Model Organic Molecules », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

210. T. HAMIEH and  J. SCHULTZ, 

« New approach to characterise physicochemical superficial properites of solid substrates by IGC at infinite dilution », 

1st International Conference on Inverse Gas Chromatography (IGC), les 16-19 Septembre, 2001, Londres, Grande Bretagne.

211. T. HAMIEH, 

« Caractérisation superficielle des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie: approche critique et modélisation », 

Deuxième Colloque International en Sciences et Génie des Matériaux, (CISGM2),les 13 et 14 novembre 2001, Annaba, Algérie.

212. T. HAMIEH, Y. Baalbaki,  M. Zoaeter, et J. Schultz, 

« Electrical and Physico-chemical Properties of Nanolayers of Conducting Polyaniline-Polystyrene or Camphor Sulfonic Acid Blends », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

 Year 2002

213. T. HAMIEH, J. schultz, 

« Detection of transition phenomena in polymers by using inverse gas chromatography: study of the case of pmma adsorbed on some oxides », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.44.
214. T. HAMIEH, M. rezzaki, 

« Etude des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie et à concentration finie: approche critique et modélisation », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.141.
215. T. HAMIEH, A. BRILLARD, 

« New contribution on the theory of capillarity in a particular case of the contact of a liquid drop on a cylindrical fibre: existence and Uniqueness in absence of gravity », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.142.
216. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal, M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH, L. SIERRA, 

«Cyclohexene epoxidation over tungstophosphoric acids incorporated into mesoporous silica», 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.170. 

217. T. HAMIEH, 

« Physicochemical characterization of silica and of PMMA/silica system by using inverse gas chromatography at infinite dilution », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
218. T. HAMIEH, 

« Relations between the surface energy of some metallic hydroxides or oxides and their zero charge points or their isoelectrical points », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
219. T. HAMIEH, 

« Determination of electron donor and acceptor numbers of ZnO, MgO and some clay samples by zetametry in organic medium – Proposition of a new method », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
220. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal,   M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH,  J. Perez et L. SIERRA, 

« Synthèse de nouveaux catalyseurs mésoporeux siliciques à base d’hétéropolyacides: application dans l’oxydation du cyclohexène par le peroxyde d’hydrogène », 

Journée de l’Ecole Doctorale, 31  mai 2002, p.53,  Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France. 

221. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal,  M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH, « Synthèse de nouveaux catalyseurs d’oxydation à base de silices mésoporeux fonctionnalisés : application à l’environnement », 

Réunion du comité CEDRE, 28 et 29 juin 2002, Beyrouth, Liban.

 Year 2003

222. T. HAMIEH, J. Toufaily. 

“Determination of surface thermodynamic properties of polyaniline (in conducting or non-conducting forms) by using IGC technique at infinite dilution”. 

34èmes Journées de Calorimétrie et d’analyse Thermique (JCAT 34), Mulhouse, 20-22 mai 2003. P.47.

223. T. HAMIEH,  J. Toufaily. 

« Study of thermodynamic properties of conducting polyaniline by inverse gas chromatography at infinite dilution ». 

Comples 2k, Aleppo, Syria, Novembre 2003.

224. T. HAMIEH, 

« New mathematical modeling of the contact of a liquid on a cylindrical fiber », 

CCC2003, Italy, 2003.

 Year 2004

225. T. HAMIEH, S. abdessater, 

“Physicochemical Characterization of some solid materials by inverse gas chromatography”, 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.138

226. A. Mcheik, M. Joudat, A. Castel, F. Delpech, T. HAMIEH, P. Rivière, H. Gornitzka, 

« Hétéropolymetallocènes du groupe 14, (Ge, Sn), 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.265.
227. J. TOUFAILY, J.-L. GUTH, M. SOULARD, J. PATARIN, T. HAMIEH, H. HAMAD, 

« rmn du 31p et mesure du temps de relaxation de l’acide 12-tungstophosphorique incorpore par synthese directe dans une charpente silicique mésoporeuse », 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban. p.98.

 Year 2006

228. A. Mcheik, A. Castel, T. HAMIEH, H. Gornitzka, P. Rivière 

« Di-germylène et di-stannylène à ligand aminotroponate et aminotroponiminate: application en catalyse », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.73.

229. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Réduction des NOx par le propène sur des catalyseurs obtenus par incorporation de H3PW12O40 et Pt dans des silices mésoporeuses de type MSU », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.77

230. M. HAMIEH, S. AL-AKHRASS, T. HAMIEH, G. REITER, S. SCLAVONS, P. DAMMAN, T. VILMIN, E. RAPHAËL 

« Residual Stresses in Confined Polymer Thin Films Determined by Dewetting », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.105
231. Y. HAMADE, F. TAHER-MANSOUR, T. HAMIEH, D. BOLMOND,  

« Electronic structure of aluminium monobromide by ab-initio calculations», 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.148

232. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Synthèse et caractérisation de catalyseurs de NOx à base de silice mésoporeuse de type MSU contenant de platine et l’acide 12-tungstophosphorique H3PW12O40 », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.344.

233. A.Mcheik, A. Castel, T. HAMIEH, H. Gornitzka, P. Rivière 

« Di-germylène et di-stannylène à ligand aminotroponate et aminotroponiminate: application en catalyse », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.73.

234. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Réduction des NOx par le propène sur des catalyseurs obtenus par incorporation de H3PW12O40 et Pt dans des silices mésoporeuses de type MSU », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.77

235. M. HAMIEH, S. AL-AKHRASS, T. HAMIEH, G. REITER, S. SCLAVONS, P. DAMMAN, T. VILMIN, E. RAPHAËL 

« Residual Stresses in Confined Polymer Thin Films Determined by Dewetting », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.105
 Year 2007

236. T. HAMIEH, M.-B. FADLALLAH, 

New methods for the determination of superficial properties, local and glass transition temperatures of polymers, 

13th International Symposiums, Plasticity 2007, Alaska, June 2-6, 2007

237. T. HAMIEH, J.–M. SAITER, J. TOUFAILY,  M.-B. FADLALLAH, M. KODEIH, S. ABDESSATER, G. MAGED, 

Détermination, par CGI à dilution infinie, des propriétés superficielles, transitions vitreuses et locales du poly(-n-pentyl) acrylate de méthyle adsorbé sur de la silice, 

38e Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique (JCAT07), Montpellier, 6, 7 et 8 juin 2007

238. T. HAMIEH, 

« Nouvelle voie de détermination des transitions du second ordre dans les polymères à l'état massique ou l'état adsorbé », Premier Colloque International de Chimie CIC-1, Batna, 21-23 novembre 2007,  Algérie.

 Year 2008
239. A. MCHEIK, A. CASTEL, T. HAMIEH, F. DELPECH, P. RIVIERE, H. GORNITZKA, 

Espèces divalentes du groupe 14 (M = Ge, Sn) à ligand aminotroponate et aminotroponiminate

Sixième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM6), 16-18 mai 2008, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban, p.336

240. H. HAMAD, M. SOULARD, B. LEBEAU, J. PATARIN, T. HAMIEH, H. MAHZOUL et J. TOUFAILY,

Effet du Pt et de H3PW12O40 incorporé directement dans des silices mésoporeuses de type SBA-15 sur la réduction des NOX
Sixième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM6), 16-18 mai 2008, Editor T. Hamieh, Beyrouth, Liban,  p.87

 Year 2010

241. J. Toufaily, T. HAMIEH and M. Soulard,
Catalytic Activity of Novel Organic-Inorganic Hybrid Mesoporous Materials Based on Polyoxometallates Functionalized Silica, Colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010
242. T. HAMIEH,

New Model to Characterize Physicochemical Properties of Porous Materials by Inverse Gas Chromatography at Infinite Dilution, Colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

243. J. Toufaily, K. Tawbi, B. Lebeau, M. Soulard et T. HAMIEH,

Mixed Micelles for Direct Incorporation of Transition Metals into Organized Mesoporous Silica, Colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

244. M. Rajab, T. HAMIEH, K. Mougin, H. Alloul et H. Haidara.

Formation des films moléculaires auto-assemblés et leur application dans le contrôle de la croissance et de l’organisation de structures aux interfaces.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon.

245. R. Nader, T. HAMIEH, F. Villieras, A. Razafitianamaharavo et F. Thomas
Etude de l’adsorption des gaz sur des surfaces biphasiques nanostructurés.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon

246. S. Chouman et T. HAMIEH.

Etude des propriétés physico-chimiques du Poly(méthyl méthacrylate-b-n-butyl acrylate) par Chromatographie Gazeuse Inverse à dilution infinie.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon

247. M. Karaki, T. HAMIEH, C. Delaite, K. Hariri et J. Toufaily 

Synthèse et propriétés de copolymères à blocs.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon

248. K. Tawbi, J. Toufaily, B. Lebeau, M. Soulard, T. HAMIEH, M. Kodeih et H. Hamad.
Incorporation de métaux dans des silices mésoporeuses lors de la synthèse. 
Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon

249. N. Tarchichi, A. Simon- Masseron, G. Chaplais, J. Toufaily et T. HAMIEH.

Synthèse et Caractérisation de métallosilicates à porosité contrôlée en vue d’application en catalyse.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Editor T. Hamieh, Beirut, Lebanon

Oral communications in National and International Conferences
 Year 1984

CO.1. T. HAMIEH, 

“Etude des propriétés de surface des charbons : potentiel zêta et charge de surface, 

Congrès du GRECO “Charbon”,  ENSIC Nancy, 8-12 octobre 1984. 

 Year 1985

CO.2. B. SIFFERT et T. HAMIEH, 

“ Influence des impuretés minérales sur la charge de surface des particules de charbon en milieu aqueux “, 

Congrès du GRECO “Charbon”, Orléans, 13 et 14 novembre 1985.

 Year 1988

CO.3. T. HAMIEH, 

“Utilisation des phosphates dans le domaine des suspensions colloïdales comme stabilisants forts“, 

Journées d’Etude sur l’Utilisation du Phosphate Naturel dans la Nutrition Végétale et Animale, Tebessa (Algérie ), EN-FERPHOS, 8-10 mars 1988.

 Year 1989

CO.4. T. HAMIEH, 

“Etude comparative des propriétés physico-chimiques des surfaces solides des différents charbons connus“, 

1er Séminaire National sur la Géotechnique Minière, Tebessa (INES et EN-FERPHOS), Algérie, 20-22 mai 1989, p.18.

 Year 1991

CO.5. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

« Preparation of stable and fluid coal-in-water concentrated suspensions. Effects of salts, alkalis and dispersants on coal particles surface potential and charge ». 

7th International Conference Surface and Colloid Science (ICSCS) - Compiègne, France, 7 - 13 Juillet, 1991.

CO.6. T. HAMIEH and B.SIFFERT, 

“Acid-base superficial coal groups determination in water (point of zero charge), 

4ème Congrès de la Société Française de Chimie, Strasbourg, France, 17-20 Septembre 1991.

CO.7. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

“Approximate resolution of the Poisson-Boltzmann equation for a charged particle in presence of dissymmetric electrolytes. 

“Journées de Chimie-Physique : de l'agrégat à la  surface modifiée”, E.N.S.C.P. 21 - 23 Mai 1991, Paris, France.

 Year 1992

CO.8. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

“Stability determination of coal-water concentrated suspensions by a penetrometry technique”, Proceedings of the 17 th International Technical Conference on Coal Utilisation & Fuel Systems, April 22-25, 1992, Clearwater, Florida, USA.

CO.9. T. HAMIEH et B. SIFFERT, 

“ Etude du "Modèle Classique” de Poisson-Boltzmann dans le cas des particules colloïdales sphériques : proposition d’un modèle sphérique", 

Journée de modélisation moléculaire, Société Française de Chimie, Institut de Chimie, ULP,  19 mai 1992, Strasbourg, France.

 Year 1993

CO.10. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

“Physical-Chemical Properties of Coals in Aqueous Medium“, 

Proceedings of the 18 th International Technical Conference on Coal Utilisation & Fuel Systems, Clearwater, Florida, U.S.A., April 26-29, 1993.

CO.11. T. HAMIEH and B. SIFFERT, 

“Rheological Properties of Coal-Water Highly Concentrated Suspensions“, 

Proceedings of the 18 th International Technical Conference on Coal Utilisation & Fuel Systems, Clearwater, Florida , U.S.A.,  April 26-29, 1993.

CO.12. T. HAMIEH, 

“Signifiance of Recent SCI Advances to Future of Coal Liquid Mixtures”, IEA Second International Conference on the Clean and Efficient use of Coal and Lignite: Its Role in Energy, Environment and Life, Hong Kong, 30  November - 3 December 1993. 

CO.13. T. HAMIEH, 

“Calcul des coefficients du viriel au point critique“, 

XIXièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 30-31 Mars 1993, Barcelona, Espagne.

CO.14. T. HAMIEH, 

“ Simple Model Study of Adsorption of Gas on Solids”, 

6th International Conference on Organized Molecular Films, 4-9 juillet 1993, Trois-Rivières, Québec, Canada.

Year 1994

CO.15. T. HAMIEH, 

“Optimization of the Interaction Energy Between Particles of Coal-Water Suspensions”, 

Proceedings of the 19 th International Technical Conference on Coal Utilisation & Fuel Systems, Clearwater, Florida, U.S.A.,  21-24 Mars 1994.

CO.16. T. HAMIEH  et  J. SCHULTZ, 

“Influence de l’Agitation Thermique sur les Aires des Molécules Adsorbées”, 

XXièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, Bordeaux,  23-24 Mars 1994.

Year 1995

CO.17. T. HAMIEH, A. BRILLARD  and  J. SCHULTZ, 

“Some results concerning the Poisson-Boltzmann equation in Physical-Chemistry”, 

Partial Differential Equations. Application in the Mechanics of Adhesion, EUCOR, 19-21 April 1995, Mulhouse, France.

CO.18. T. HAMIEH,  

“Nouvelles considérations sur la théorie de la double couche électrique en présence d’électrolytes dissymétriques”, 

Journées d’Electrochimie 95, 29-30 Mai 1995, Université Louis Pasteur, Strasbourg, France, thème CA.

CO.19. T. HAMIEH, M. NARDIN, M. RAGEUL-LESCOUET et  J. SCHULTZ, 

« Estimation of the surface properties of some metal oxide surfaces by inverse gas chromatography and zeta potential measurements », 

8èmes Journées d’Etude sur l’Adhésion, JADH’95, La colle sur Loup 15-20 octobre 1995.

CO.20. T. HAMIEH et J. SCHULTZ, 

« Etude critique des différentes méthodes  utilisées en chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie », 

Congrès sur « les chromatographies et techniques apparentées », SEP 95, edité par EURADIF, 7-9 Février 1995, Lyon, France.

CO.21. T. HAMIEH et J. SCHULTZ, 

"Etude thermodynamique bidimensionnelle du système PTFE-molécule adsorbée par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie", 

XXIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 24-25 Avril 1995, Rouen, France.

 Year 1996

CO.22. T. HAMIEH, M. REZZAKI, Y. GROHENS et  J. SCHULTZ, 

« Etude de l'adsorption du PMMA sur de l'alumine par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie », 

Journées Francophones des Jeunes Physico-Chimistes, 16-17 et 18 Juillet 1996, Lille, France.

CO.23. T. HAMIEH, 

“Interactions solide-fluide”, 

Premier Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux, 10-13 octobre 1996, Beyrouth, Liban.

CO.24. T. HAMIEH et  J. SCHULTZ, 

“Gas-solid diphasic equilibrium isotherms”, 

XXIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 15-16 Avril 1996, Toulon, France.

 Year 1997

CO.25. T. HAMIEH, 

« Modélisation mathématique de quelques phénomènes intervenant en Chimie-Physique », 

37 th Science Week, Book 2, Part 2, Published by the Supreme Council of Sciences, Damascus, Syria, 1997.

CO.26. T. HAMIEH, M. REZZAKI, Y. GROHENS et  J. SCHULTZ, 

"Mise en évidence des transitions ( et ( du PMMA adsorbé sur de l'alumine à différents taux de recouvrement, par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie", 

XXIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 10-12 Avril 1997, Hammamet, Tunisie.

 T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

"Couplage des méthodes thermiques et chromatographiques pour la détermination des transitions vitreuses et locales du système PMMA/Al2O3", 

Calorimétrie et Analyse Thermique, 28-30 mai 1997, Dunkerque, France.

CO.27. T. HAMIEH, M. REZZAKI, Y. GROHENS et  J. SCHULTZ, 

« Study of the surface energy, the glass transitions and physico-chemical properties of PMMA adsorbed on alumina by IGC at infinite dilution », 

4th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, 8-11 September 1997, Cairo. 

CO.28. T. HAMIEH et J. SCHULTZ, 

“State equations of bidimensionnel films of n-alkanes adsorbed on polyethylene surface”,  

XXIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 10-12 Avril 1997, Hammamet, Tunisie.

CO.29. T. HAMIEH, 

« Potentiel zéta des dispersions et émulsions colloïdales : application au domaine cosmétique », 

Journée sur le potentiel zêta et ses applications en cosmétique, 28 janvier 1997, Société Française de cosmétologie, Paris, France.

CO.30. T. HAMIEH, 

« Modélisation mathématique de l'équation non linéaire de Poisson-Boltzmann dans le cas des molécules d’ADN et des particules sphériques en présence d'électrolytes dissymétriques », 

Premier Colloque Franco-Libanais sur la Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l’Ingénieur, Faculté d’ingénierie - ESIB de l’université Saint-Joseph, 7-10 avril 1997, Beyrouth, Liban.

CO.31. Y. GROHENS, M. BROGLY, T. HAMIEH, M. REZZAKI, C. LABBE et J. SCHULTZ,

"Glass transition and conformational energy of stereoregular PMMA at the interface", 

Fifth Chemical congress of North America, November 11-15, 1997, Cancun, Mexico.

 Year 1998

CO.32. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« New mathematical formulation of Laplace and Young equation in the case of the contact between a drop and cylindrical fiber », 

International Conference an Advanced Composites (ICAC 98), December 15 - 18, 1998, Hurgada, Egypt.

CO.33. T. HAMIEH, M. REZZAKI  et J. SCHULTZ, 

« Etude de l'adsorption de PMMA sur SiO2 et mise en évidence des transitions vitreuses et locales par CGI à dilution infinie », 

XXIV Journées d'Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 1998, Nancy, France. 

CO.34. T. HAMIEH, M. REZZAKI et J. SCHULTZ, 

« Determination of glass transition temperatures of adsorbed stereoregular PMMA by inverse gas chromatography at infinite dilution », 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, Septembre 1998, Washington, USA.

 Year 1999

CO.35. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of Laplace and Young equations in the case of the contact between a drop and fibre », 

12th International Conference on Composite Materials (ICCM-12), July 5 - 9, 1999, Paris, France.

CO.36. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« The inverse gas chromatography, a powerful technique to the determination of the second ordre transitions of polymers adsorbed on oxides : application to the adsorption of PMMA on alumina and silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, September, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt.

CO.37. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« Study of the second order transitions and physico-chemical properties of poly(methyl methacrylate) adsorbed on silica by IGC at infinite dilution », 

30èmes Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, 18-20 mai 1999, Toulouse, France.
CO.38. T. HAMIEH, 

« Characterization of acidic and base superficial properties of some metallic oxides, carbon fibres and polymers », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
CO.39. T. HAMIEH, M. REZZAKI, et  J. SCHULTZ, 

« Etude des isothermes d'adsorption de poly(méthacrylate) de méthyle (PMMA) sur alumine et silice par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie », 

XXVièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 11 et 12 Mars 1999, Annecy, France. 

CO.40. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« La chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie, une technique puissante pour la détermination des transitions bêta, vitreuses et liquide-liquide des polymères massiques ou adsorbés », 

Congrès SEP’99, Techniques Séparatives et Couplages, 30/31 mars et 1er avril 1999, Lyon, France.
 Year 2000

CO.41. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical modeling of the contact  between a liquid drop and a cylindrical fibre», 

XXVIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 23 et 24 Mars 2000, Marseille, France. 

CO.42. T. HAMIEH, 

« New progresses in the inverse gas chromatography technique to the determination of acid-base properties of solid substrates (oxides, carbon fibres and polymers) and the transition temperatures of polymers », 

XXVIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 23 et 24 Mars 2000, Marseille, France. 

CO.43. B. HAUSSY, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Modélisation mécanique des structures tissées : une approche des lois de comportement », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.
CO.44. T. HAMIEH, 

« New methods to the determination of acid-base constants of solid substrates (oxides and carbon fibres) and of the transition temperatures of polymers adsorbed on oxides ».  

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000,  Beyrouth, Liban.

CO.45. M. MAGNO, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Multiscale constitutive law of fabric using pseudo-differential operator», Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000,  Beyrouth, Liban.

Year 2001

CO.46. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

First MIT Conference on Computational and Solid Mechanics, June 12-14, 2001, Cambridge, USA, Edited by MIT Conference.

CO.47. T. HAMIEH, M. GOUIDER et M. NARDIN, 

«Etude des propriétés superficielles des matériaux textiles en verre par chromatographie gazeuse inverse», 

XXVIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 22 et 23 Mars 2001, Montpellier, France. 

CO.48. T. HAMIEH, 

« A Rational Tentative to Model Some Phenomena in Chemistry of Materials, 

Eighth International Conference on Composites Engineering », ICCE/8, 5 à 11 Août 2001, Tenerife Island, Spain.

CO.49. T. HAMIEH and  J. SCHULTZ, 

« New approach to characterise physicochemical superficial properites of solid substrates by IGC at infinite dilution », 

1st International Conference on Inverse Gas Chromatography (IGC), les 16-19 Septembre, 2001, Londres, Grande Bretagne.

CO.50. T. HAMIEH, 

« Caractérisation superficielle des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie: approche critique et modélisation », 

Deuxième Colloque International en Sciences et Génie des Matériaux, (CISGM2),les 13 et 14 novembre 2001, Annaba, Algérie.

CO.51. T. HAMIEH, Y. Baalbaki,  M. Zoaeter, et J. Schultz, 

« Electrical and Physico-chemical Properties of Nanolayers of Conducting Polyaniline-Polystyrene or Camphor Sulfonic Acid Blends », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

 Year 2002

CO.52. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal, M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH, L. SIERRA, 

«Cyclohexene epoxidation over tungstophosphoric acids incorporated into mesoporous silica», 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban. 

CO.53. T. HAMIEH, J. schultz, 

« Detection of transition phenomena in polymers by using inverse gas chromatography: study of the case of pmma adsorbed on some oxides », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.
CO.54. T. HAMIEH, M. rezzaki, 

« Etude des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie et à concentration finie: approche critique et modélisation », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.
CO.55. T. HAMIEH, A. BRILLARD, 

« New contribution on the theory of capillarity in a particular case of the contact of a liquid drop on a cylindrical fibre: existence and Uniqueness in absence of gravity », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.

CO.56. T. HAMIEH, 

« Physicochemical characterization of silica and of PMMA/silica system by using inverse gas chromatography at infinite dilution », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
 Year 2003

CO.57. T. HAMIEH, J. Toufaily. 

“Determination of surface thermodynamic properties of polyaniline (in conducting or non-conducting forms) by using IGC technique at infinite dilution”. 

34èmes Journées de Calorimétrie et d’analyse Thermique (JCAT 34), Mulhouse, 20-22 mai 2003.

CO.58. T. HAMIEH, 

« New mathematical modeling of the contact of a liquid on a cylindrical fiber », 

CCC2003, Italy, 2003.

CO.59. T. HAMIEH, J.-M. Saiter,  

Study of the transition phenomena of poly ((-n-propyl) methacrylates adsorbed on silica by inverse gas chromatography (IGC), 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France. 
Year 2004

CO.60. T. HAMIEH, S. abdessater, 

“Physicochemical Characterization of some solid materials by inverse gas chromatography”, 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004,  Beyrouth, Liban.
CO.61. A. Mcheik, M. Joudat, A. Castel, F. Delpech, T. HAMIEH, P. Rivière, H. Gornitzka, 

« Hétéropolymetallocènes du groupe 14, (Ge, Sn), 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004,  Beyrouth, Liban.
CO.62. J. TOUFAILY, J.-L. GUTH, M. SOULARD, J. PATARIN, T. HAMIEH, H. HAMAD, 

« rmn du 31p et mesure du temps de relaxation de l’acide 12-tungstophosphorique incorpore par synthese directe dans une charpente silicique mésoporeuse », 

Quatrième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM4), 26-28 mai 2004,  Beyrouth, Liban.

 Year 2006

CO.63. A. Mcheik, A. Castel, T. HAMIEH, H. Gornitzka, P. Rivière 

« Di-germylène et di-stannylène à ligand aminotroponate et aminotroponiminate: application en catalyse », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.

CO.64. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Réduction des NOx par le propène sur des catalyseurs obtenus par incorporation de H3PW12O40 et Pt dans des silices mésoporeuses de type MSU », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban
CO.65. M. HAMIEH, S. AL-AKHRASS, T. HAMIEH, G. REITER, S. SCLAVONS, P. DAMMAN, T. VILMIN, E. RAPHAËL 

« Residual Stresses in Confined Polymer Thin Films Determined by Dewetting », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.
CO.66. Y. HAMADE, F. TAHER-MANSOUR, T. HAMIEH, D. BOLMOND,  

« Electronic structure of aluminium monobromide by ab-initio calculations», 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.
CO.67. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Réduction des NOx par le propène sur des catalyseurs obtenus par incorporation de H3PW12O40 et Pt dans des silices mésoporeuses de type MSU », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.
 Year 2007
CO.68. T. HAMIEH, J.–M. SAITER, J. TOUFAILY, M.-B. FADLALLAH, M. KODEIH, S. ABDESSATER, G. MAGED, 

Détermination, par CGI à dilution infinie, des propriétés superficielles, transitions vitreuses et locales du poly((-n-pentyl) acrylate de méthyle adsorbé sur de la silice, 

38e Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique (JCAT07), 6, 7 et 8 juin 2007, Montpellier, France.

CO.69. T. HAMIEH, 

« Nouvelle voie de détermination des transitions du second ordre dans les polymères à l'état massique ou l'état adsorbé », Premier Colloque International de Chimie CIC-1, Batna, 21-23 novembre 2007,  Algérie.

 Year 2008

CO.70. A. MCHEIK, A. CASTEL, T. HAMIEH, F. DELPECH, P. RIVIERE, H. GORNITZKA, 

Espèces divalentes du groupe 14 (M = Ge, Sn) à ligand aminotroponate et aminotroponiminate

Sixième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM6), 16-18 mai 2008,  Beyrouth, Liban.
Poster communications in National and International Conferences
 Year 1990

CA.1. T. HAMIEH, 

“Equations d’état des films bidimensionnels”, 

Formula II, 2ème Forum International Physico-Chimique de la Formulation et Applications, 17-19 Octobre 1990, Toulouse, France.

 Year 1991

CA.2. T.  HAMIEH and B.  SIFFERT, 

“Study of the interaction energy between particles in suspension : application to coal-water suspensions”, 

“Journées de Chimie-Physique : de l'agrégat à la  surface modifiée”, E.N.S.C.P. 21 - 23 Mai 1991, Paris, France.

 Year 1994

CA.3. T. HAMIEH, V. MAZAN and J. SCHULTZ, 

«  Cross-Sectional Areas of Polar Molecules Adsorbed on a Model Solid Surface by Using the Inverse Gas Chromatography », 

Second European Conference on Adhesion, EURAD’94, Mulhouse 12-15 Septembre 1994.

 Year 1995

CA.4. T. HAMIEH et J. SCHULTZ, 

“Calcul en fonction de la température du deuxième coefficient de viriel B1(T) de quelques molécules en utilisant le potentiel de Lennard-Jones”, 

XXIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 24-25Avril 1995, Rouen, France.

 Year 1996

CA.5. T. HAMIEH, A. BRILLARD  et  J. SCHULTZ, 

"Existence et unicité de la solution de l'équation non linéaire de Poisson-Boltzmann dans le cas des particules sphériques en présence d'électrolytes dissymétriques", 

Journées Francophones des Jeunes Physico-Chimistes, Lille 16-17 et 18 Juillet 1996.

CA.6. T. HAMIEH et  J. SCHULTZ, 

« Nouvelle méthode de calcul des nombres  donneur et accepteur d'un solide », 

Journées Francophones des Jeunes Physico-Chimistes, Lille 16-17 et 18 Juillet 1996.

CA.7. M. REZZAKI, T. HAMIEH, Y. GROHENS et J. SCHULTZ, 

« Etude par CGI à dilution infinie des propriétés superficielles de PMMA, de l’alumine et de PMMA adsorbé sur l’alumine », 

Graines d’Adhésion, 22-24 juin 1996, Mulhouse, France. 

 Year 1998

CA.8. T. HAMIEH, 

«A new method to calculate the surface potential of an air bubble moving along an inclined surface», 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, Septembre 1998, Washington, USA.
CA.9. M. REZZAKI, T. HAMIEH, et J. SCHULTZ, 

« Etudes des Propriétés Physico-Chimiques des Surfaces et Interfaces. Application à l'Adsorption de PMMA sur Al2O3 et SiO2 » 

Journée de l’Ecole Doctorale, Université de Haute Alsace, 28 Mai 1998, Mulhouse, France.

CA.10. T. HAMIEH, 

« Different methods to determine the surface areas of polar molecules adsorbed on solid surfaces », 

The 35th Annual Technical Meeting of the Society Engineering Science, SES 98,Washington State University, Pullman, 27-30, Septembre 1998, Washington, USA.
 Year 1999

CA.11. T. HAMIEH et A. BRILLARD, 

« Influence de la géométrie du solide sur les équations de Laplace et Young, application à l’étude du contact d’une goutte sur une fibre cylindrique »,       

XXVièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 11 et 12 Mars 1999, Annecy, France, pp.107-113.

CA.12. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Characterization of the contact between a drop and vertical fibre : application to adhesion phenomena », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification: Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
CA.13. T. HAMIEH, T. ELZEIN, M-E. GODARD, J-M. SAITER, C. BUNEL and J. SCHULTZ,

« Study of the physico-chemical properties of poly((-n-alkyle) methacrylates by inverse gas chromatography at infinite dilution », 

30èmes Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, 18-20 mai 1999, Toulouse, France.
CA.14. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ, 

« Investigation of second order transitions to study modified PMMA surfaces adsorbed onto silica by IGC at infinite dilution », 

Second International Symposium on Polymer Surface Modification : Relevance to Adhesion, May, 24-26, 1999, Newark, NJ, USA.
CA.15. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz, 

« Stereospecificity in the adsorption of PMMA on silica », 

5th Arab International Conference on Polymer Science and Technology, Septembre, 18-22, 1999, Luxor-Aswan, Egypt.

CA.16. T. HAMIEH, M. REZZAKI et  J. SCHULTZ, 

« Etude des propriétés acide-base de poly(méthacrylate) de méthyle (PMMA) adsorbé su alumine et sur silice par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie » 

Congrès SEP’99, Techniques Séparatives et Couplages, 30/31 mars et 1er avril 1999, Lyon, France.
CA.17. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Modélisation mathématique des surfaces axisymétriques : application à l’étude de l’interaction liquide - fibre cylindrique », 

Journée de l’Ecole Doctorale: « Sciences : de la molécule aux matériaux et aux systèmes », Université de Haute Alsace, 19 Mai 1999, Mulhouse, France.

CA.18. M. Zoaeter, T. HAMIEH, A. Brillard, A. Hijazi, J. Charara, et H. Abbas, 

« caractérisation physico-chimique des films plastiques conducteurs », 

Réunion du comité CEDRE, 29 et 30 mai 1999, Beyrouth, Liban.

 Year 2000

CA.19. B. HAUSSY, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Modélisation mécanique des structures tissées : une approche des lois de comportement », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.
CA.20. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz,

« Influence du solvant sur l’adsorption stéréospécifique sur la silice de PMMA stéréoréguliers », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000, Beyrouth, Liban.

CA.21. T. HAMIEH, M. Zoaeter, Y. Baalbaki, H. Haïdara, G. Reiter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Caractérisation physico‑chimique et électriques des polymères conducteurs », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000,   Beyrouth, Liban.

CA.22. T. HAMIEH, 

« Relations between the various interaction forces of an air bubble moving along an inclined surface », 

Deuxième Colloque Franco-Libanais sur les Sciences des Matériaux (CSM2), 25 et 26 mai 2000,  Beyrouth, Liban.

CA.23. T. HAMIEH, 

« Etude physico-chimique de l’interface solide - liquide : structure de la double couche électrique en milieux aqueux et organique », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

CA.24. T. HAMIEH, 

« Le charbon est-il une source d’énergie polluante ou non ? Proposition d’une méthode d’optimisation de mise en suspension de charbon broyé dans l’eau », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

CA.25. T. HAMIEH, 

« Modélisation des paramètres d’adsorption des gaz sur des substrats solides : application à la dépollution industrielle », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

CA.26.  A. JADA et T. HAMIEH, 

« Déplacement des asphaltes retenus sur les argiles par les tensioactifs : application à la dépollution des nappes phréatiques », 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

CA.27. Y. Baalbaki, T. HAMIEH, M. Zoaeter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Propriétés électriques et structurales des nanocouches de polyaniline dopée ». 

Congrès Méditerranéen pour l’Environnement et le Solaire, COMPLES 2000, 16-18 novembre 2000, Beyrouth, Liban.

CA.28. Y. BAALBAKI, T. HAMIEH, M. Zoaeter, A. ALAEDDINE et J. SCHULTZ, 

« Mise en évidence de l’effet Fowler-Nordheim des nanocouches de polyaniline dopée », 

Congrès GFP 2000, 23 juin 2000, Mulhouse, France.

 Year 2001

CA.29. T. HAMIEH, M. REZZAKI and J. SCHULTZ,  

« Study of Specific Entropy of Adsorption and Acid-base Properties of Some Oxides and/or Polymers Interacting with some Model Organic Molecules », 

Austrian Polymer Meeting (OPT), les 12-14 septembre 2001, Leoben, Autriche.

 Year 2002

CA.30. T. HAMIEH, M. Zoaeter, Y. Baalbaki, H. Haïdara, G. Reiter, A. Alaeddine et J. Schultz 

« Caractérisation physico‑chimique et électriques des polymères conducteurs », 

Proceeding des articles du «3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.

CA.31. T. HAMIEH, 

« Relations between the various interaction forces of an air bubble moving along an inclined surface », 

Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.

CA.32. T. HAMIEH and A. BRILLARD, 

« Mathematical study of the contact between a drop and a cylindrical fibre », 

Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.
CA.33. B. HAUSSY, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH 

« Modélisation mécanique des structures tissées : une approche des lois de comportement », 

Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.

CA.34. T. HAMIEH, 

« New methods to the determination of acid-base constants of solid substrates (oxides and carbon fibres) and of the transition temperatures of polymers adsorbed on oxides ». 

Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.
CA.35. P. Carriere, Y. Grohens, T. HAMIEH and J. Schultz,

« Influence du solvant sur l’adsorption stéréospécifique sur la silice de PMMA stéréoréguliers », Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.
CA.36. M. MAGNO, J.F. GANGHOFFER et T. HAMIEH, 

« Multiscale constitutive law of fabric using pseudo-differential operator», Proceeding des articles du 3ème Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3),  Beyrouth, Liban,  2002.

CA.37. T. HAMIEH, M.-B. FADLALLAH, M. KODEIH and A. ZAIOUR, 

« Study of the effect of the tacticity of a polymer adsorbed on some oxides on the specific entropy change by inverse gas chromatography. Application to the adsorption of PMMA on alumina and silica, 

XXVIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases (JEEP), 20 et 21 Mars 2002, Agadir, Maroc.

CA.38. T. HAMIEH, 

« New determinations of the surface areas of some molecules adsorbed  on solid surfaces. Consequences on the calculation of the surface energy of a solid.», 

XXVIIIièmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 20 et 21 Mars 2002, Agadir, Maroc.

CA.39. T. HAMIEH, J. schultz, 

« Detection of transition phenomena in polymers by using inverse gas chromatography: study of the case of pmma adsorbed on some oxides », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.
CA.40. T. HAMIEH, M. rezzaki, 

« Etude des matériaux solides par chromatographie gazeuse inverse à dilution infinie et à concentration finie: approche critique et modélisation », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.
CA.41. T. HAMIEH, A. BRILLARD, 

« New contribution on the theory of capillarity in a particular case of the contact of a liquid drop on a cylindrical fibre: existence and Uniqueness in absence of gravity », 

Troisième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM3), 16-18 mai 2002,  Beyrouth, Liban.
CA.42. T. HAMIEH, 

« Relations between the surface energy of some metallic hydroxides or oxides and their zero charge points or their isoelectrical points », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
CA.43. T. HAMIEH, 

« Determination of electron donor and acceptor numbers of ZnO, MgO and some clay samples by zetametry in organic medium – Proposition of a new method », 

Functionalized Materials: Synthesis, Properties and Application (International conference), 25 - 29 September 2002, Kiev, Ukraine.
CA.44. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal,   M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH,  J. Perez et L. SIERRA, 

« Synthèse de nouveaux catalyseurs mésoporeux siliciques à base d’hétéropolyacides: application dans l’oxydation du cyclohexène par le peroxyde d’hydrogène », 

Journée de l’Ecole Doctorale, 31  mai 2002, p.53,  Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France. 

CA.45. J. TOUFAILY, M. SOULARD, J.L. GUTH, J. Patarin, G. Baydoun, D. Nawfal,  M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, T. HAMIEH, « Synthèse de nouveaux catalyseurs d’oxydation à base de silices mésoporeux fonctionnalisés : application à l’environnement », 

Réunion du comité CEDRE, 28 et 29 juin 2002, Beyrouth, Liban.

Year 2003

CA.46. T. HAMIEH,  J. Toufaily. 

« Study of thermodynamic properties of conducting polyaniline by inverse gas chromatography at infinite dilution ». 

Comples 2k, Aleppo, Syria, Novembre 2003.

CA.47. J. Toufaily, T. HAMIEH,  M. Soulard, J.-L. Guth, J. Patarin, g. Baydoun, D. naoufal, M. Kodeih, M.-B. Fadlallah, I. Zeineddine, M. Elrifai, A. kanj, A. hoteit, L. Sierra.  

« Epoxydation du cyclohexène  sur des nouveaux catalyseurs à base de silice mésoporeuse organisée ». 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases, 2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France.

CA.48. T. HAMIEH, 

J. Toufaily, M. Soulard, J.-L. Guth, T. HAMIEH, M.-B. Fadlallah,  

Etude par RMN MAS liquide de 31P de l’évolution des solutions d’acide 12-tungstophosphorique (ion de Keggin) en fonction du pH, de la dilution et du temps. 

29èmes Journées d’Etude des Equilibres entre Phases,  2 et 3 Avril 2003 – Lyon, France

 Year 2006

CA.49. H. Hamad, M. Soulard, B. Lebeau, J. Patarin, T. HAMIEH, H. Mahzoul, J. Toufaily, 

« Synthèse et caractérisation de catalyseurs de NOx à base de silice mésoporeuse de type MSU contenant de platine et l’acide 12-tungstophosphorique H3PW12O40 », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.

CA.50. A.Mcheik, A. Castel, T. HAMIEH, H. Gornitzka, P. Rivière 

 « Di-germylène et di-stannylène à ligand aminotroponate et aminotroponiminate: application en catalyse », 

Cinquième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM5), 17-19 mai 2006,  Beyrouth, Liban.

 Year 2007

CA.51. T. HAMIEH, M.-B. FADLALLAH, 

New methods for the determination of superficial properties, local and glass transition temperatures of polymers, 

13th International Symposiums, Plasticity 2007, Alaska, June 2-6, 2007

Year 2008

CA.52. H. HAMAD, M. SOULARD, B. LEBEAU, J. PATARIN, T. HAMIEH, H. MAHZOUL et J. TOUFAILY,

Effet du Pt et de H3PW12O40 incorporé directement dans des silices mésoporeuses de type SBA-15 sur la réduction des NOX
Sixième Conférence Internationale sur la Science des Matériaux (CSM6), 16-18 mai 2008,  Beyrouth, Liban.
 Year 2010

CA.53. J. Toufaily, T. HAMIEH and M. Soulard,
Catalytic Activity of Novel Organic-Inorganic Hybrid Mesoporous Materials Based on Polyoxometallates Functionalized Silica, Soumis au colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010
CA.54. T. HAMIEH,

New Model to Characterize Physicochemical Properties of Porous Materials by Inverse Gas Chromatography at Infinite Dilution, Soumis au colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

CA.55. J. Toufaily, K. Tawbi, B. Lebeau, M. Soulard et T. HAMIEH,

Mixed Micelles for Direct Incorporation of Transition Metals into Organized Mesoporous Silica, Soumis au Colloque IZC 2010, IZC 16, 

16th International Zeolite Conference: "Engineering of new micro- and meso-structured materials", Italy, 2010

CA.56. M. Rajab, T. HAMIEH, K. Mougin, H. Alloul et H. Haidara.

Formation des films moléculaires auto-assemblés et leur application dans le contrôle de la croissance et de l’organisation de structures aux interfaces.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon.

CA.57. R. Nader, T. HAMIEH, F. Villieras, A. Razafitianamaharavo et F. Thomas
Etude de l’adsorption des gaz sur des surfaces biphasiques nanostructurés.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon

CA.58. S. Chouman et T. HAMIEH.

Etude des propriétés physico-chimiques du Poly(méthyl méthacrylate-b-n-butyl acrylate) par Chromatographie Gazeuse Inverse à dilution infinie.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon

CA.59. M. Karaki, T. HAMIEH, C. Delaite, K. Hariri et J. Toufaily 

Synthèse et propriétés de copolymères à blocs.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon

CA.60. K. Tawbi, J. Toufaily, B. Lebeau, M. Soulard, T. HAMIEH, M. Kodeih et H. Hamad.
Incorporation de métaux dans des silices mésoporeuses lors de la synthèse. 
Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon

CA.61. N. Tarchichi, A. Simon- Masseron, G. Chaplais, J. Toufaily et T. HAMIEH.

Synthèse et Caractérisation de métallosilicates à porosité contrôlée en vue d’application en catalyse.

Seventh International Conference on Material Sciences (CSM7), May 20 – 22, 2010, Beirut, Lebanon
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